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В методических указаниях приведена методика определения твердости

металлов различными методами. Рассмотрено устройство и порядок работы на

приборе ТК-2м, а также порядок выполнения и справочные данные, порядок

оформления лабораторной работы, контрольные вопросы для защиты.

Предназначены для обучающихся по программам бакалавриата

машиностроительных направлений и специальностей, а также могут быть

полезны обучающимся смежных специальностей, изучающим основы

технологии машиностроения и обработки металлов резанием.
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